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Gwarancja

Test mgły solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym znanym na całym 
świecie. Korozyjność naszych produktów jest określana przez test w komorze 
mgły solnej według ISO 9227. Wszystkie produkty i części metalowe w pokryciu 
BIS UltraProtect® 1000 przechodzą pomyślnie test przez co najmniej 1000 
godzin, wedlug ISO 9227. Walraven poddaje swoje produkty przyspieszonemu 
testowi korozyjności aby ciągle ulepszać ich odporność na rdzę. 
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* do wystąpienia max. 5% czerwonej rdzy

J. van Walraven Holding B.V. zaświadcza,
że wszystkie metalowe produkty i części wchodzące w skład 

BIS UltraProtect® 1000 system
pomyślnie przechodzą 

1000 godzin testu w mgle solnej
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